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Material  Mullitstein Schuba®FFS-OT60

Materialbe-
schreibung 

Mullitstein / Ofenbaustein Schuba®FFS-OT60, tonerdereiches Feuerfesterzeugnis der 
Stoffgruppe Schamotte-Mullit. Klassifikationstemperatur 1700 °C. Geeignet für hochtem-
peratur- und industrieofentechnische Anwendungen, u. a. Brennkammern, Hängedecken, 
Zement-Planetenkühler, Winderhitzer, Torpedopfannen, Tunnelofenwagen und Müllver-
brennungsanlagen. 

Technische  
Daten 

Klassifikationstemperatur 1700 °C ASTM-Gr. / 

Al2O3-Gehalt 60 %

Fe2O3-Gehalt 1,3 %

Wärmeleitfähigkeit bei 

400 °C 2,10 W/mK

800 °C 2,00 W/mK

1200 °C 2,20 W/mK

Wärmedehnung bei 
400 °C 0,25 lin.-%

800 °C 0,45 lin.-%

1200 °C 0,70 lin.-%

Kaltdruckfestigkeit bei 
Raumtemp.* 50 N/mm²

* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung 

Rohstoffart Schamotte-Mullit

Dichte / Materialbedarf 2,55 t/m³

Offene Porosität 16 %

Druckfeuerbeständigkeit 1700 ta °C

Feuerfestigkeit 37 SK

Temperaturwechsel-  
beständigkeit 

25 TWB 

Verarbeitungs-
richtlinie 

Verarbeitung 
Die Verarbeitung der Mullitsteine Schuba®FFS-OT60 hat mit einem temperaturbeständi-
gen, feuerfesten Mörtel zu erfolgen, dessen Klassifikation mindestens der vorgesehenen 
Einsatztemperatur entspricht. Die Mörtelfuge ist mit einer Nennfugenstärke von 2–3 mm 
auszuführen.  
Alle Stoß- und Lagerflächen sind vollflächig zu vermörteln, sodass ein vollständig vollfugi-
ges Mauerwerk entsteht. Die vorhandene Nut- und Feder-Ausführung dient der form-
schlüssigen Ausrichtung der Steine und ersetzt nicht die Vermörtelung. 
Aus den Fugen austretender Mörtel ist nach Beginn der Erhärtung fachgerecht zu entfer-
nen, um eine gleichmäßige, dichte und spannungsarme Mauerwerksstruktur sicherzustel-
len. 

Trocknung und Aufheizen 
Nach Abschluss der Vermauerung ist das Mauerwerk bei Raumtemperatur für eine Min-
destdauer von ca. 12 Stunden ruhen zu lassen, um eine ausreichende Anfangserhärtung 
des verwendeten feuerfesten Mörtels zu gewährleisten. 
Die Erstaufheizung hat kontrolliert und gleichmäßig zu erfolgen, um Feuchtigkeit span-
nungsfrei aus dem Mauerwerk auszutreiben. Empfohlen wird folgendes stufenweises Tem-
peraturprogramm: 
Temperatursteigerung 10 °C/h bis 100 °C 
anschließend Temperatursteigerung 15 °C/h bis 200 °C 
anschließend Temperatursteigerung 20 °C/h bis 300 °C 
danach Temperatursteigerung 30 °C/h bis zur vorgesehenen Anwendungstemperatur 
 
Temperatursprünge, direkte Flammenbeaufschlagung sowie ungleichmäßige Erwärmung 
sind, während der Erstaufheizphase zu vermeiden, da diese zu Spannungen und Schädi-
gungen des Mauerwerks führen können.

Sicherheits-
hinweise 

/ 

Lagerung Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate ab Lieferdatum
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten 
Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehal-
ten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 


